Zatacznik nr 10-1 do SIWZ

Modyfikacja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Remont czesci elewacji (dwie sciany) wraz z wymiang okien i robotami towarzyszgcymi w
budynku Stotowki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogdlnych sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajgce
szczegbétowe wymagania wykonania robot.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczgcym szczegdtowych warunkow
wykonania robét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robdt,
nalezy wykonac¢ jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ Specyfikacji Istothych Warunkéw Zamowienia (SIWZ2),
nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie
branze) opisanych w pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Zakres prac obejmuje:
— Czesciowy remont elewaciji wraz z jej ociepleniem i wymiang sSlusarki okiennej,
— Remont podcieni przy wejsciu gtdwnym i w strefie techniczne.
— Demontaz okfadzin z piaskowca na poziomie parteru i wykonanie nowych tynkéw
zewnetrznych — elewacja potudniowa i wschodnia.
— Odbicie tynkéw zewnetrznych na poziomie parteru i ponowne wykonanie nowych
tynkow.
— Demontaz podbitki drewnianej w dwoch podcieniach oraz montaz nowych piyt
warstwowych.
—  Wymiana stolarki okiennej aluminiowej na elewacji potudniowej i wschodniej 56 szt.
— Zakup i montaz nowych zewnetrznych Zaluzji aluminiowych o recznym regulowaniu
kata nachylenia.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1. Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— zagospodarowanie placu budowy

— drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

— ogrodzenie placu budowy
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roziozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robat.

1.3.2. Prace towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw (panele elewacyjne i stolarka okienna) elewacji okreslonymi w Specyfikacji
technicznej oraz ich montazu.
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Zabezpieczenie pomieszczen banku PKO S.A.

Prace remontowe zwigzane z wymiana stolarki okiennej w czesci bankowej beda
odbywaé¢ sie w pomieszczeniu gdzie bedzie odbywal sie ruch klientéw. W zwiazku
z powyzszym Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym termin wejscia z robotami
budowlanymi na teren banku a nastepnie dostarczy harmonogram prac na cale
zadanie ze szczegotowym wykazem prac w czesci bankowej. Brak dostarczenia lub
akceptacji ww. harmonogramu uniemozliwia przystapienie do prac remontowych.
Wykonawca zobowigzany jest do wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniu
bankowym w ciaggu jednego dnia roboczego nie do przyjecia jest pozostawienie
otworow okiennych otwartych na noc!

Wykonawca zainstaluje kurtyne przeciwpytlowg, ktoéra bedzie wydzielata wewnatrz
pomieszczenia bankowego miejsce potrzebne na demontaz i montaz okien wraz z
obrébkami malarskimi. Kurtyna przeciwpytlowa ma spetnia¢ zadanie szczelnego wydzielenia
przestrzeni na potrzeby remontowe od czesci sali bankowej gdzie sg obstugiwani klienci.
Kurtyna ma by¢ zamocowana do scian, sufitu i posadzki tak, aby powstawanie przeciggow i
komunikacja nie doprowadzato do rozszczelnienia lub uszkodzenia tej kurtyny. Po
zakonczeniu robdot nalezy wszystkie miejsca montazu kurtyny doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy sprzetu oraz kosztami
zwigzanymi z doprowadzeniem pomieszczen do czystosci z powodu zle wykonanej kurtyny
przeciwpytowej lub jej nienalezytej obstugi w trakcie jej uzytkowania. Po zakonczeniu
wszystkie zabezpieczenia rozbierze Wykonawca na wtasny koszt.

Zdjecie przyktadowe.

1.4. Informacje o terenie budowy
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku stotowki Akademii Morskiej potozonej
w Szczecinie przy ulicy Szczerbcowej 4.

1.4.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
pozwoleniem na budowe, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor uwzglednia wyniki badah materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i
komplety specyfikacji technicznych.

1.4.1.1. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedag
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét, przebieg robdét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robaét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— wyniki robét poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne
— informacje o przebiegu robot,
— propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robdét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia, jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.1.2. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

— projekt organizacji robot

— harmonogram terminowo — rzeczowy robét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— program zapewnienia jakosci

1.4.1.3. Zgodnos¢ Robét z ST i Przedmiarem robot.

Podstawg wykonania i wyceny robét jest specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.4.1.4. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg =zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

1.4.1.5. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

— Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

— Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

— Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkéow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

— Wpykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu roboét i
likwidacji placu budowy.

1.4.2. Ochrona intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow oraz wydanych decyzji i
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opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

— Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

— Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosé i stosowanie w czasie prowadzenia Robét
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdélnosci:

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z
2004 poz. 880)

— stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

— stosowa¢ sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl
ustawy wytwdrcg odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpaddéw w miejscu ich
wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcéw Sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108);

Prace wykonywane bedag w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu
na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiorki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatow, ktoére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét bedg mialy
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.4.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych

przepisOdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢,

zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i

nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W

szczegoblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w

rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej.
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1.4.4.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt miejsca do
magazynowania materiatébw, dostep do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiajacy
wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsca ustawienia konteneréw na
odpady budowlane. Zabrania sie magazynowania materiatdw z rozbiérki. Wykonawca jest
zobowigzany do biezgcego wywozenia materiatdbw z rozbiérki oraz codziennie po
zakonczeniu dnia pracy wykonania czynnosci porzgdkowych.

1.4.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku
drég dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz
po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych,
tymczasowych i poza nimi.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdéw i przej$é na teren budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Przejecia Roboét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osb6b nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka
koniecznos¢ — strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

1.5. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduje sie w szczegotowej specyfikacji technicznej.

1.6. Okreslenia podstawowe

— Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995
r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

— Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dach

— Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.
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— Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, Zze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

— Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce
realizacji obiektu i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu takze dziennik montazu.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

— Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania, jako
nadzér inwestorski dla celéw Kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg
wymienione w Umowie.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

— Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robot, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

— Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

— Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania
Robét, zgodne z Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

— Odbioér czesciowy - odbioér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes$¢ robot, dla ktorej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata
wbrew postanowieniom warunkédw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego.

— Odbidr koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych
robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

— Odbidr robodt zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakoéci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

— Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczeh, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
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zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera
budowlanego.

— Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

— Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zamienne wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

— Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbiér wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane, witgczony do Kontraktu.

— Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

— Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakohczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob kohcowych, mierzony
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

— Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

— Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

— Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie , specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

—  Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

— Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robot.
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Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do roboét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST i
poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z
Umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i
naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe.
Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie,
tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robaét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w
przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia i
odbioru kohcowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora
bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia
jakoéci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badanh dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materialy i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania”
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robodt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIORY

7.6. Procedura przejecia robot
Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
ZamaW|ancy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:
odbidr robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiodr czesciowy,

— odbiér kohcowy,

— odbidr ostateczny — przed uptywem rekojmi.
7.7. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbidr robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt
Wykonawcy.

7.8. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robaot.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktéore Wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru
i jego termin. Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania prac i ich
zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru
czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokét czesciowego odbioru
robot stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowe;j.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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7.9. Odbiér korcowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7
dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaly
zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia
czynnosci odbiorowych. Odbidr robdt polegaé bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z przedmiarem robét i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
dotyczgce zastosowanych materiatéw budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego,
komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

7.9.1.0dbioér jakosciowy

Odbidér jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegétowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne
producentéw materiatbw i urzadzehn) okreslajgce sposob wykonywania prac oraz
dopuszczalne tolerancje i odchyiki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw,
Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnosci
odbiorowe i rozpocznie odbior po ponownym zgtoszeniu zakonczenia robot przez
Wykonawce (wowczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie, jako termin
zakonczenia robot) lub tez zgodnie z umowg poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

7.9.2.0dbiér ilosciowy

Odbidr ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys
powykonawczy.

Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia
faktury.

str. 17



G WAL,

4

ﬁk«b’

=P

&
1qgﬂ0

«.,.»

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

7.10. Odbiér ostateczny

Odbiodr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbiér ,po
okresie rekojmi”.

Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po
okresie rekojmi”.

Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbiér prac
usterkowych odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

7.11. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
— atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
}i pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Podstawy ptatnosci zawarte sa w umowie .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z

Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest

w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie

wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z

Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy

wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych

norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pdzniejszymi zmianami

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okre$lenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancii
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66,
poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiorkowe
ST 01.01
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla remont
uczesci elewacji (dwie sciany) wraz z wymiang okien i robotami towarzyszgcymi w budynku
Stotowki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych
w skifad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢
lub do ich pozbycia jest obowigzany.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Rozbiérka obejmuje:
— demontaz ptyt kamiennych,
— demontaz tynkéw zewnetrzych,
— demontaz stolarki okiennej,
— demontaz obrébek blacharskich,
— demontaz podsufitki w podcieniach budynku,
— demontaz sufitdw podwieszanych,
— demontaz elementdw instalacji odgromowej
— prace demontazowe i wyburzeniowe towarzyszgce robotom instalacyjnym
— usuniecie z terenu budowy materiatow powstatych w wyniku rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac rozbiérkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w
~Wymaganiach ogdélnych” Specyfikacji 00.01.

2. MATERIALY
W zakresie objetym niniejszg specyfikacjg materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.
W realizacji zadania przewiduje sie uzycie nastepujgcych urzgdzen:
— mioty wyburzeniowe pneumatyczne i mechaniczne,
— rusztowania umozliwiajgce dostep do rozbieranych elementow,
— drobny sprzet pomocniczy,
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— sprzet transportowy i zatadunkowy do usuniecia odpadéw z terenu rozbiérki.

3.2. Warunki stosowania sprzetu

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowacé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢é uzywane tylko przy
spetnieniu okreslonych warunkow.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym
ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane
przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robo6t i witasciwosci przewozonych materiatow
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatbw z rozbiérek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiérkowych.

Nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych
krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robét rozbiérkowych
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".
Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Specyfikacji technicznej.
Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
— recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy
— obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
— zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
— prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr
— prowadzi¢ robodt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow Sniegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgce;j
10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)
— prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg
ludzie
— gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu
— obalac¢ $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
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prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach

Roboty rozbiorkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie

prowadzi¢ mechanicznie, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzetu,

prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosé¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji
elementy zelbetowe nalezy rozbijac za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali
elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym

znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mieC zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:

uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiérki
przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i
maszyny nalezy

usungc¢ poza strefe niebezpieczng

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;j

w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdét wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne

w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

o problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego

w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

Organizacja robét

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w taki sposéb aby na teren budowy nie weszly osoby niezatrudnione do
rozbiorki.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato utraty statecznos$ci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.
Nalezy zwréci¢c szczegdlng uwage na to aby podczas prac rozbiérkowych nie
naruszy¢ konstrukcji budynkéw znajdujgcych sie przy planowanym do rozbidrki
obiekcie

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbidrkowych, a w szczegodlnosci:

= stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet;

= stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne;

str. 23



VA
adr
Y AM

A0,
ysuo

3

¢$~'ﬁ
WP

AW

'V

=
gyl

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

= stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow;
= zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

— Usuniecie wszelkich odpaddw, gruzu, konstrukcji stalowych, materiatéw
bitumicznych, drewna i innych nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami o ochronie
Srodowiska.

— W trakcie ogledzin nie stwierdzono zastosowania materiatéw zawierajgcych azbest.
Mozliwe jest jednak w trakcie wykonywania robot demontazowych odkrycie
elementéw zawierajgcych azbest. Zwraca sie szczegdlng uwage, ze elementy takie
moze demontowac tylko firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Zdemontowane
elementy wymagajg utylizacji przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

— W trakcie robot rozbiérkowych na teren budowy nie mogag wchodzi¢ osoby trzecie.
Pracownicy nowoprzyjeci, powinni zosta¢ zaznajomieni z terenem i odpowiednio
przeszkoleni. Prace nalezy organizowaé w taki sposdb aby kazdy pracownik
wykonywat swoje obowigzki w jak najmniejszym obszarze, bez koniecznosci
przemieszczania sie po catym obiekcie.

— Zabrania sie prowadzenia prac w trakcie silnych wiatrow, w miejscach, gdzie mogg
one spowodowac oderwanie elementdw budynku i zagrozi¢ bezpieczenstwu ludzi.

5.2. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

5.3. Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, c.o0., wodociggowej, kanalizacyjnej, mozna
przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odigczone od sieci
przez pracownikow wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich
specjalnosci. Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikow,
umywalek, misek klozetowych itp., a nastepnie przejs¢ do demontazu przewodow.
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie réwniez od demontazu oprawek,
wytgcznikéw itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.
Rozbiorke urzgdzen do ponownego montazu wykonac¢ ze szczegolna ostroznoscig. Zaleca
sie, aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy
producentow. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyé przed uszkodzeniem na
czas transportu i skladowania do czasu ponownego zamontowania.

5.4. Rozbiodrka stolarki budowlanej

Przed przystgpieniem do demontazu okien nalezy ustali¢, ktore z nich nadajg sie do
dalszego wykorzystania; nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia
nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku wyjmuje sie je
dopiero przy rozbiorce Sciany.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.
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- Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej naprawy na wtasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robaot.

5.6. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robét
rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane
wysypiska.

Papa bedzie wywozona w miare postepowania robot rozbiérkowych. Papa bedzie tadowana
na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska i utylizowana.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 “Wymagania
ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano -

Montazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentaqa odniesienia jest:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla przedmiotowego zadania,
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
— zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
— normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Najwazniejsze normy i dokumenty:

1.

absow

8.

9.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych  przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz.U. nr 47
poz. 401 z 2003 r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pézn. zmianami
Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpadow moze
przekazywa¢ osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wilasne potrzeby. Zatgcznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U.
Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 poz.
1150.

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 pdéz 78 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tynki
ST 01.02
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét tynkarskich dla
remontu budynku stotdéwki Akademii Morskiej potozonej w Szczecinie przy ulicy
Szczerbcowe] 4. Zaktada sie wymiane tynkéw zewnetrznych na elewacji potudniowej i
wschodniej w 100% na poziomie parteru, takze wykona¢ nowe tynki w miejscach po
demontazu ptyt z piaskowca.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogdlne.
— Roboty budowlane przy wykonywaniu tynkow - wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi
— Ustalenia projektowe - ustalenia podane w Specyfikacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkow
— Podioze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad na ktory naktada sie
mase tynkarska
— Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna
substancja suchej mieszanki tynkarskiej

— Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkow modyfikujgcych przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy

— Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno Ilub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubos$ci nieprzekraczajgcej 8
mm, stanowigca powloke ochronng, wyrownawczg i dekoracyjng
— Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki
1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot tynkarskich wykonanie tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych w
miejscach elewaciji potudniowej i wschodniej na poziomie parteru.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostalty podane w ,Wymaganiach Ogdélnych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z specyfikacjg
techniczna.

str. 28



VA
adr
Y AM

A0,
ysuo

3

¢$~'ﬁ
WP

AW

'V

=
gyl

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

— Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

— Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegolnosci:

o nie zawieraC¢ domieszek organicznych

o miec frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

o przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych
o Srednicy ponizej 0,056 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

o do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ przez sito o przedwicie 0,5 mm

— Woda zarobowa, ktéra powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

— Podktadowa masa tynkarska

— Siatka z widkna szklanego

— Sucha mieszanka tynkarska

— Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesdnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci
pomocniczych.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw.

— agregatu tynkarskiego.

— betoniarki wolnospadowe;.

— pompy do zapraw,

— przeno$nych zbiornikdw na wode
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4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi  sSrodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do roboét tynkowych

Wyroby do robdt tynkowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w Specyfikacji technicznej

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich - karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek

tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

4.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w iloSci warstw nie wiekszej ni8 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na skfadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Gotowe mieszanki tynkarskie dostarczane w fabrycznie zamknietych pojemnikach powinny
by¢ transportowane i sktadowane w sposéb uniemozliwiajgcy przemarzanie zawartosci w
okresach niskich temperatur.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

str. 30



VA
adr
Y AM

A0,
ysuo

3

¢$~'ﬁ
WP

AW

'V

=
gyl

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

5.1. Tynki cementowo- wapienne

Zalecenia ogélne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Zakres robét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowacC podioze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:
— W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
— Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych
— Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Zakres roboét zasadniczych

Ukfadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

—  Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore
wbija sie co 1,5 m wzdtuz dlugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te
spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw
prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

— Wpykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm,
a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie kagtownika.

—  Wykonania gtadzi. GtadZ wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do
narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe harzuca sie recznie
i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie ja packg drewniang, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk,
skrapiajgc go woda za pomocg pedzla.

W przypadku tynkéw kat. |l narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie w przypadku

tynkéw kat. Ill - powierzchnia tynku zatarta na gtadko lub ,baranek” do ustalenia

z Zamawiajgcym. Marka zaprawy na narzut powinna byc¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,

swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnic

temperature powyzej + 5 °C. Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci
od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej obrobce: malowac,
tapetowac, oktadac¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak
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nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrdébki.

Naktadanie tynkéw

Materiat nalezy naciggna¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggng¢ rowniez pacg stalowg gtadka
do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka
wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢c uwage na zakup towaru z
jednakowg datg produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczagce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci
cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badan materiatdow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwykilych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:
— zgodnosci z zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow.
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
— przyczepnosci tynkéw do podioza,
— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku.
— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
— wykohczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tychelementow
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0.5 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

8.2. Zgodnos¢ robét z specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru. Roboty uznaje sie za zgodne z specyfikacjg techniczng
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosc tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z ST.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktory powinien

zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
— zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

- normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robot.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych

7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

13. PN-B-30020:1999 Wapno.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

15. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

16. Instrukcje u8ycia i karty techniczne stosowanych wyroboéw

arwnNpE

o

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty z prefabrykatow gipsowych, sufity
podwieszane | obudowy systemowe.
ST 01.03

1.  WSTEP
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét w systemach
lekkiej zabudowy dla remontu budynku stotéwki Akademii Morskiej potozonej w Szczecinie
przy ulicy Szczerbcowej 4. Zamawiajgcy przewiduje prace w systemach lekkiej zabudowy na
potrzeby wymiany stolarki okiennej aluminiowej. Wykonawca jednak przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci przy wymianie stolarki okiennej nie bedzie musiat wykonywac tych
prac.

Klasyfikacja rob6ot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument pod Zamdwienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogadlne.

Ptyta wypetniajgca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustroj konstrukcyjny skifadajacy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajgcych obcigzenia i przekazujgcy je na zawiesia) oraz elementdéw tgczgcych ze sobg
profile noéne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, Kklipsy, taczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementdéw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposdb bezpieczny, tzn. zapewniajgcy
stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowili.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w
zaleznosci od przeznaczenia i witasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lubl/i
akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajgcych.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

— sufitbw podwieszanych z ptyt g-k

— sufitbw podwieszany z laminatu HPL

— montazu ptyt widkno — cementowych

— montazu piyt elewacyjnych aluminiowych z rdzeniem PCV

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ,Wymaganiach ogdélnych”.

2. MATERIALY
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin scian powinny by¢é stosowane ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-
84020 lub aluminiowe.

Akcesoria stalowe
s’fuzq do tagczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
tgczniki wzdtuzne,
— uchwyty bezposrednie diugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
—  kofki rozporowe plastikowe, metalowe,
—  kotki szybkiego montazu,
—  kofki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obowodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej
do 10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci

i warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdélnych

Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, fgczenia
ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg
instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt
gipsowo-kartonowych

Lp. | Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI wodo i
ognioodporna | wodoodporna | ognioodporna
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1 |2 3 | 4 |5 | 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do | karton powinien byé zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki

rdzenia gipsowego sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie,

odklejania sie od rdzenia

nie powodujgc

3 Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0;-5,0)
dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ | réznica w dtugosci przekatnych <5
4 Masa 1 m2 |95 <9,5 - - -
piyty o|125 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
grubosci [kg] | 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
> 18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5 Wilgotnos$¢ [%] <10,0
6 Trwato$¢  struktury przy | - > 20 - > 20
opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8 Oznakowanie | napis na | nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé¢; PN; data produkc;ji
tylnej
stronie
ptyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubos¢ Odlegtosce PROBA ZGINANIA
nominalna podpbér | Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
ptyty gipsowej | [mm] prostopadle rownolegle do | prostopadle rownolegle do
[mm] do  kierunku | kierunku do  kierunku | kierunku
widkien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
> 18,0 720 500 - - -

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach sal wyktadowych:

—  Sufit z metalowych z mikroperforacja, siegajacych od $ciany do Sciany

—  Ptlyta sufitowa — 600x1800

—  Sufit modutowy 600x1800 powinien by¢ wykonany z ptyt z mikroperforacja i flizeling.

—  Odbicie swiatta 85%.

— Pochtfanianie dzwieku alfa w nie wigksze niz 0,75(L) i nie mniejsze niz 0,65.

— Dzwiekoizolacyjnos¢ nie mniejsza niz 16dB, lzolacyjnos¢ RW min 6dB.

—  Odpornos$c¢ na wilgotnos¢ wzgledng 95%RH.

—  Krawedz ptyty prosta.

—  Ciezar ptyty okoto 5 kg.

— Piyta pokryta jest fabrycznie poliestrowg farbg proszkowg o minimalnej grubosci 55
mikronéw w kolorze RAL 9010.

— Plyta sufitowa wykonana ze stali ocynkowanej o gruboéci nie mniejszej niz 0,45mm.

— Powierzchnia perforowana (Srednica otworéw 1,5mm, otwarta przestrzen 22%)
wykonana zgodnie z normg PN EN 101152:1997.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

Piyty sufitowe nie mogg by¢ wykonane z gotowej pomalowanej blachy, ktora jest
nastepnie formowana i perforowana.

Reakcja na ogien to A2,s2,d0.

Europejska Deklaracja Zgodnosci: 1121-CPD-BC0020 zgodny z Normg Europejskg: EN-
13964:2004

W pomieszczeniach nie podlegajgcych bezposrednio zakresowi opracowania w zwigzku z
konstrukcjg budynku konieczny bedzie demontaz fragmentéow sufitdw podwieszanych i
obudéw w bezposrednim sgsiedztwie modernizowanej elewacji i ich odtworzenie. Do
odtworzenia w miare mozliwosci nalezy stosowa¢ materiaty pozyskane podczas demontazu.
W sytuacji kiedy nie jest to mozliwe do wykonania sufitéw podwieszanych z wypetnieniem z
ptyt mineralnych nalezy stosowac:

Sufit z ptyt mineralnych na konstrukcji 24mm

Sufit modutowy 600x600mm powinien by¢é wykonany z ptyt o wymiarach rzeczywistych
594x594x18mm przystosowanych do montazu na konstrukcji widocznej o szerokosci 24
mm.

Pochtanianie dzwieku Ow =0,65(H),

Dzwiekoizolacyjnos¢ Dncw=35dB.

Pochtanianie dzwieku klasa C.

Odbicie $wiatta 90%.

Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng 95%RH z dziesiecioletnig gwarancjg nie ugiecia pod
wptywem wilgoci.

Krawedz ptyty frezowana, powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji
sufitu modutowego o ok 6mm.

Euroklasa A2-s1,d0.

Krawedz ptyty prosta.

Ciezar ptyty okoto 4,5 kg/m2.

Piyta sufitowa wykonana w technologii ptyt mineralnych twardych, lico piyty pokrywa
welon z weltny szklanej malowany lateksowa farbg dyspersyjng w kolorze biatym,
powierzchnia niekierunkowa, krawedzie i strona tylna ptyty zabezpieczone przed
pyleniem.

Ciezar 1m? rusztu montowanego w powyzszym ukfadzie — 0,87 kq.

Europejska Deklaracja Zgodnosci: 1121-CPD-BC0007 zgodny z Normg Europejskg: EN-
13964:2004 Przepisy zwigzane: PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i
metody badawcze

o  Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z ptyt o wymiarach rzeczywistych
594x594x6 mm przystosowanych do montazu na konstrukcji widocznej o
szerokosci 24 mm.

—  Wspdtczynnik odbicia swiatta dla ptyty réowny 85%,

— Odpornos¢ na wilgo¢ 100%.

— Klasa czystosci sufitu wg. ilosci czgstek nie powinna byc¢ nizsza niz ISO5.
— Dzwiekoizolacyjnos¢ nie moze by¢ mniejsza niz Dncw=37dB.

— Reakcja na ogien ptyt sufitowych — A2,s1,d0

Ptyty wiékno — cementowych zewnetrznych
Wewnetrzne
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Wymiary standardowe (mm) 1200*2500/305 1200*2500/305
Grubos¢ ptyty (mm) 9;12 8
Materiat rodzaj Wibdkno-cement Wibkno-cement
Masa ptyty (kg/m?) 10,80/ 14,40 12,20
Rozszerzalnosc termiczna 0,007 0,007
(mm/mK)
Wzdluz widkien - 1,5 Wzdluz  widkien - 2,0

Udarnos¢ (kJ/m?) W poprzek widkien - 1,2 W poprzek widkien - 15

Elastycznosé przy  zginaniu
(GPa)* 4/3 7/6
Gestosé (g/cm®) 1,15 1,50
Klasyfikacja ogniowa A1 F (NPD)
Normy, atesty, certyfikaty Oznakowanie CE
Elewacyjne
Wymiary 1200%2500/305 1200%2500/305 1200%2500/305 1200%2500/305
standardowe (mm)
Grubos¢ ptyty (mm) 8 8 6;8; 10 8;12
Materiat rodzaj Wibkno-cement Wibkno-cement Wibkno-cement Wibkno-cement
14,30 (gr. 8 mm)
2
Masa ptyty (kg/m?) 14,6 14,6 10,80 (gr. 6 mm) 13,6
Rozszerzainosé 0,008 0,008 0,008 0,001

termiczna (mm/mK)

. s Wzdtuz widkien - Wzdluz widkien - Wzdluz widkien -
Wzdluz widkien -

s 3,5 3,5 2,8
2 ’ L] y
Udarnos¢ (kJ/m?) \?\;+5ékievr\1/- 2p5oprzek W poprzek W poprzek W poprzek
’ wtokien - 2,5 widkien - 2,5 widkien - 2,3
Elastycznos¢ przy g7 8/7 8/7 16/ 14
zginaniu (GPa)*
Gestos¢ (g/cma) 1,70 1,70 1,67 1,50

18 kolorow - oraz Szara naturalna

Kolory standardowe 10 koloréow inne z palety NCS yta 7 kolorow
S - na zaméwienie P

Klasyfikacja ogniowa A2, s1-d0

Gwarancja 5 lat

Normy, atesty,

certyfikaty Oznakowanie CE, deklaracja zgodnosci z EN 12467

Ptyty elewacyjne aluminiowe z rdzeniem poliuretanowym
Grubosé Norma Jednostka 3 mm 4 mm
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Grubos¢ blachy wierzchniej [mm] 0,5 mm

Masa [kg/m?] 5,9 7,6
Szerokosci produkcyjne [mm] 1250/ 1500

Parametry technologiczne

Wskaznik  przekroju  przy|\y, |p|y 53203 [cmem]  |1,25 1,75
zginaniu ’ ’
Wytrzymato$¢ na zginanie E-J |DIN 53293 [kNcm?/m] (1250 2400

Stop / EN 573-3 EN AW 5005A (AlMg1)
stan blach wierzchnich EN 515 H22/H42

Modut elastycznosci EN 1999 1-1 [N/mm?] 70 000

Wytrzymato$¢ na rozcigganie EN 485-2 [N/mm?] R > 130

blach wierzchnich m.o =

Granica plastycznosci fizyczna i 2

(granica 0,2) EN 485-2 [N/mm?] Rpo2 290

Granica  wytrzymatosci na EN 485-2 [%] A >5

rozrywanie 0 s =
Wspoétczynnik wydtuzenia EN 1999 1-1 2,4 mm/m przy réznicy

liniowego

temperatur 100°C

Rdzen

Wypetniacze mineralne ze spoiwami polimerowymi

Powierzchnia

Coil Coating
Powtoka lakiernicza fluoropolimer (bp.
PFWinyl)
Potysk (warto$¢ poczgtkowa) EN 13523-2 [%] 30-80
Twardos¢ (otéwkowa) EN 13523-4 HB-F

Wiasciwosci akustyczne

Wspdtczynnik pochtaniania

dzwieku Os ISO 354 0,05

Szacunkowy wspotczynnik ISO/DIS 717-1,

izolacyjnosci akustycznej Rw EN ISO 140-3 [dB] 21 21
EN ISO 6721

Wspdtczynnik strat d zakres czestotliwosci 0,004 0,005
100-3200 Hz

Wiasciwosci cieplne

Op6r przewodzenia ciepta R DIN 52612 [m2K/W] (0,002 0,003

Przewodnos¢ cieplna N* DIN 4108 [W/mK] 1,5 1,33

Wspo’rczynmk przenikania U DIN 4108 [W/m?K] 581 578

ciepta

Wytrzymatos¢ temperaturowa [°C] -50 do +80

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

— Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okredlonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

—  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

— Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych Robdt.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony

srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrob uzyskat,

— date produkgiji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.
Sktadowanie materiatow powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z
pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowaé
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w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietéw, ukfadanych jeden na drugim. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz obudéw z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy poditoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skfadaé sie z dwdch

warstw dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej,

czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajgcy sie tylko

z warstwy nosnej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobéw:

—  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciang,

— z uzyciem Sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.

— Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na
oktadziny piyty.

— dlaptytogr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy

tatami wktada sie wetne mineralna.

Elementami fgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem)

sg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie

do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosc ta

moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkfadek z tasmy

ttumigcej.

Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny

mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni

powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonows.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

—  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
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— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢é
piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o
szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

—  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe piyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaC warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementow
rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych
125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli

wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o

grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkow o duzej wilgotnosci nalezy stosowacl piyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw

nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu
przewoddw instalacyjnych, ukfada sie izolacje termiczng lub akustyczng.

Pokrycie Sciany nalezy rozpoczgé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny staé¢ na podiozu lecz byé¢
podniesione o ok. 10 mm.

U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugie¢ stropdéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub
dtugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczg¢ od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknieciu drugiej strony Sciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany
wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin
Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtdkna szklanego
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w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad
pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy
i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi pityt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

Wykonczenia przyscienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna byC przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowanh rozmieszczonych, co maksimum
450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sasiadujgce listwy przyscienne $cidle do siebie przylegajg
takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego
nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugo$¢ listwy wynosi 300
mm.

Potgczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwg
metoda.

Nalezy jg zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz Scisle dopasowane
na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy
uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Ptyty wiékno — cementowe

Przycinanie

Do przycinania ptyt do odpowiednich wymiaréw mozna zastosowal narzedzia reczne o
wysokiej i niskiej frekwencji element tngcego. Narzedzia o wysokiej predkosci — pity rotacyjne
z koncoéwkami diamentowymi lub brzeszczoty o niskiej predkoéci ciecia. Ostre krawedzie
uzyskuje sie przy uzyciu pit tarczowych wysokoobrotowych z koncéwkami diamentowymi.
Wiercenie

Otwory wierci sie na przedniej stronie ptyty przy uzyciu wiertta z twardego metalu przy
predkosci obrotowej 1500 obr/min. Pod piytg nalezy zawsze umiesci¢ warstwe
wyrownawczo-izolacyjng , np. ptyte wiérowg, w celu uzyskania estetycznych wywierconych
otworow.

Wykanczanie

Przycinane krawedzie powinno sie zetrze¢ ukosnie papierem $ciernym. Po przycieciu
krawedzie nalezy zaimpregnowac $rodkiem ochronnym, ktory jest zawarty w dostawie.
Narzedzia

Decyzja o w wyborze narzedzi jest zazwyczaj kompromisem miedzy iloscig powstatego pytu,
a jako$cig przycinanych krawedzi.

Narzedzia reczne

Narzedzia reczne nie powodujg nadmiernej ilosci pytu. Sg zazwyczaj uzywane w przypadku
mniejszych zadan o ograniczonych wymaganiach dotyczgcych cietych krawedzi.

Sprzet elektryczny o niskiej predkosci

Urzadzenia elektryczne o niskiej predkosci zazwyczaj wytwarzajg duzo pytu i wiéry. Jakos¢
ciecia zalezna jest od konkretnego narzedzia.
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Sprzet elektryczny o wysokiej predkosci

Pita tarczowa zostawia na ptytach precyzyjne i ostre krawedzie oraz wytwarza drobny pyt. Z
powodu predkosci pracy tarcz thgcych pyt roznosi sie na znacznym obszarze. Konieczne jest
odpowiednie odprowadzanie pytu, a w razie potrzeby operator powinien nosi¢ sprzet ochrony
osobiste;j.

Montaz

Montaz widoczny na wkrety lub nity oraz niewidoczny na klej.

Ptyty z rdzeniem poliuretanowym

Ciecie

Piyty mozna cig¢ przy pomocy réznego rodzaju pit tar-czowych i wyzynarek. Pita powinna
posiada¢ zeby z weglika spiekanego. Geometria pity: grubosé zeba ok. 2 - 4 mm Geometria
zeba: zeby trapezowe/zeby prostokatne Wysokos¢: 10-12 mm, Kat rozwarcia.: 15°, Kat
odchylenia.: 10° (dodatni), Obroty max. V: 5000 obr./min Posuw max. 30m/min.

Wiercenie

Mozna wierci¢ wierttami normalnie stosowanymi do aluminium lub tworzyw. Wiertta ze stali
narzedziowej (HSS). Geometria wiertta: Kgt wierzchotkowy: 100° - 140° Kat pochylenia linii
srubowej: 30° - 45°.

Wycinanie ksztattoéw

Ksztalty mogg by¢ wycinane przy pomocy strumienia wody, frezarek gérnowrzecionowych i
wyzynarek.

Spawanie

Mozliwe jest spawanie paneli gorgcym powietrzem. tagczenie odbywa sie poprzez
zgrzewanie rdzenia polietylenowego plastikowym drutem spawalniczym przy uzyciu
specjalnego przyrzadu (spawarki na gorgce powietrze). Zaleca sie stosowanie drutow
spawalniczych PE, miekkich w kolorze czarnym. Warun-ki pracy: temperatura spawania: 265
1 5°C, predkosé zgrzewania: 50-80 cm/min, strumien powietrza: min. 40 I/min.

Wybijanie otworow

Wybijanie otworow w ptytach wykonujemy przy pomocy zwyktych pras hydraulicznych. Do
precyzyjnego wybija-nia otwordw zaleca sie stosowanie specjalistycznego oprzyrzg-dowania.
Woybijanie otworéw w ptytach powoduje efekt wgiecia krawedzi od strony narzedzia.
Walcowanie

Piyty mozna walcowa¢ na prasach piramidalnych. Zaleca sie stosowanie walcéw nie
zniszczonych i o gtadkiej powierzchni.

Przycinanie

Przycinanie moze by¢ wykonane na gilotynie. Docinanie ptyt na gilotynie powoduje efekt
wgiecia krawedzi cietej od strony nozyc.

Skrecanie

Stosuje sie zwykte nierdzewne drewnowkrety, blachowkrety lub sSruby. Do zastosowan
zewnetrznych nalezy wzigé pod uwage kompensacje termiczna.

Nitowanie

Stosujemy zwykte nitownice i nity lub nity zrywane. Dostepne sg profile systemowe do
taczenia pod réznymi kagtami Do zastosowan zewnetrznych nalezy wzig¢é pod uwage
kompensacje termiczna.

Giecie

Giecie jest mozliwe na prasach krawedziowych lub gietarkach. Efekt sprezynowania jest
znacznie wiekszy niz dla ptyt aluminiowych. Zaleca sie przed uruchomieniem produkcji,
wykonanie serii probnej.

Spinanie

Dostepne sg profile systemowe do tgczenia pod réznymi kontami paneli o grubosciach 3, 4 i
6 mm.

Klejenie
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Stosuje sie zwykte kleje do metalu. Nie nalezy klei¢ ptyt na styk. Do zastosowan
wewnetrznych proponuje sie stosowanie specjalnych tasm obustronnie klejgcych.

Ptyty sufitowe sale wyktadowe

Sugeruje sie wykonanie niezbednych otworow do zamocowania oswietlenia fabrycznie,
natomiast otwory pod montaz urzadzen do wentylacji mechanicznej mogg by¢ wykonane na
budowie, najlepiej urzadzeniem laserowym. W kazdej sali wyktadowej w zaprojektowanym
systemie sufitdw podwieszanych przewidziano min. 5% ptyt posiadajgcych funkcje uchylania
bez koniecznosci ich zdejmowania w celu dostepu do przestrzeni nadsufitowej (tzw. funkcja
~window”) w przypadku awarii lub konserwacji urzadzen (sala nr 5 i 6 — min. 6 ptyt, salanr 7
— min. 8 piyt).

Konstrukcja

Do montazu piyt stosowac specjalng konstrukcje producenta. Montowa¢ profil przyscienny
na wymaganej wysokosci stosujgc odpowiednie mocowania w rozstawie nie wiekszym niz
450mm. Profil U mocuje sie do stropu na wymaganej wysokosci przy zastosowaniu
wieszakéw noniuszowych oraz odpowiedniej dtugoéci drutu z oczkiem potgczonego za
pomocg klipséw tagczgcych. Profile U tgczy sie wzdtuznie za pomocg tgcznika do profilu U.
Profil U mocowa¢ do $ciany za pomocg uniwersalnej klamry przysciennej. Prostopadle pod
profilami U montowac profile zaciskowe typu A tgczac je za pomocg tgcznikow profilu U z
profilem A i spina¢ je klipsami tgczgcymi.

W miejscach, gdzie ptyty uchylne majg umozliwia¢ dostep do przestrzeni ponadsufitowej,
nalezy zastosowacé klipsy do ptyt uchylnych na profile zaciskowe A i zapig¢ je za pomocg
klamer zabezpieczajgcych do ptyt uchylnych.

Sufit ptyt mineralnych pomieszczenia biurowe

Ptyty montowane sg poprzez wcisniecie ich w szczeliny dwdch rownolegtych profili
zaciskowych.

Krawedzie docinanych ptyt nalezy docisng¢ do profilu przysciennego za pomocg sprezyn
dociskowych. W celu wyjecia ptyty stosuje sie specjalne narzedzie do wyjmowania ptyt.

Konstrukcja

Ruszt przenoszgcy obcigzenie réwnomiernie roziozone do 10,6 kg/m? przy zatozeniu
najwyzszej klasy ugiecia L/500 <4mm oraz nastepujgcego ukfadu: profile gtéwne o
szerokosci stopki 24mm z zamkiem w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu
konstrukcyjnego za pomocg wieszakow systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi
kotkami metalowymi, odlegtos¢ maksymalna miedzy zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania
modutu kwadratowego do profili nosnych nalezy wpigé profile poprzeczne dtugosci
modutowej 1200mm co 600mm a nastepnie poprzeczne profile dtugosci 600mm réwnolegle
do profili gltdwnych. Profile poprzeczne w systemie zatrzaskowym.

Konstrukcje nalezy wypoziomowac, uzywajgc regulacji wieszakow systemowych. Zaréwno
profile gtéwne jak i profile poprzeczne muszg byé podwieszone w odlegtosci 600mm od
Sciany, aby unikng¢ przeniesienia nadmiernego obcigzenia na profil przyscienny. Odlegtosé
te nalezy zmniejszy¢ do 450mm w przypadku dodatkowych obcigzen. Profile przysScienne
nalezy mocowac do sciany odpowiednio dobranymi kotkami w odstepach max. 450mm.
Euroklasa A1.

Klasa warunkéw srodowiskowych — B.

Europejska Deklaracja Zgodnosci z normg PN-EN 13964:2004 nr 1121-CPD-BC 0010.

Konstrukcja
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Ruszt przenoszgcy obcigzenie réwnomiernie roziozone do 10,5 kg/m? przy zatozeniu
najwyzszej klasy ugiecia L/500 <4mm oraz nastepujgcego uktadu: profile gléwne z zamkiem
w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za pomocg wieszakow
systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kotkami metalowymi, odlegtos¢
maksymalna miedzy zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modutu kwadratowego do
profili nodnych nalezy wpig¢ profile poprzeczne dtugosci modutowej 1200mm co 600mm a
nastepnie poprzeczne profile dlugosci 600mm rownolegle do profili gtéwnych. Profile
poprzeczne w systemie zatrzaskowym.

Ruszt wykonany z profili o szerokosci stopki 15mm.

Konstrukcje nalezy wypoziomowac, uzywajgc regulacji wieszakow systemowych. Zaréwno
profile gtdwne jak i profile poprzeczne muszg by¢ podwieszone w odlegtosci 600mm od
Sciany, aby unikng¢ przeniesienia nadmiernego obcigzenia na profil przyscienny. Odlegtosé
te nalezy zmniejszy¢ do 450mm w przypadku dodatkowych obcigzen. Profile przyscienne
nalezy mocowac do sciany odpowiednio dobranymi kotkami w odstepach max. 450mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna by¢é zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powitoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej Scianki lub obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbiér podtozy
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Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.

Zgodnos¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

9.

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatosé¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w Specyfikacji
technicznej. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwaznigjsze normy i dokumenty:

1.

2.

3.

PN-EN I1SO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie
stabilnosci  wymiarowej w  okreslonych  warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i
szerokosci

PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci
PN-EN 824:1998 - Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokgtnosci
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9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych

11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczgce klasyfikacji ogniowej
wyrobéw wielowarstwowych w zakresie niepalnosci

12. PN-B-79405:1997 - Piyty gipsowo-kartonowe

13. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

14. Instrukcja montazu wybranych producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Roboty malarskie
ST 01.04
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot malarskich dla
remontu czesci elewacji (dwie sciany) wraz z wymiang okien i robotami towarzyszgcymi
w budynku Stotowki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4.
Do wykonania jest pomalowanie elewacji potudniowej i wschodniej na poziomie parteru farbg
elewacyjng w kolorze do ustalenia z Zamawiajgcym. Po zakonczeniu wszystkich prac
zwigzanych z zawarta umowa nalezy na nowej elewacji potudniowej i wschodniej wykonaé
warstwe zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem lub graffiti. Wszystkie warstwy (grunt, farba
elewacyjna, warstwa antygraffiti) na by¢ jednego producenta i jednym systemie.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument pod Zamdéwienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wtasciwoséciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktore stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek
polimeréw i kopolimerow.

Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadkg powloke.
Dobrze tez przepuszczajg pare wodna, wiec umozliwiajg "oddychanie" scian. Pomalowang
nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywacd.

Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadkg powtoke, przepuszczalng dla
pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi
Sciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot robét malarskich:
— malowanie tynkéw zewnetrznych,
— malowanie farbami stolarki i Slusarki
— malowanie sufitdw podwieszanych
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdinych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.
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2. MATERIALY

Farby zewnetrzne $cienne
Wiasnosci powtoki

— Odpornos¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowg wilgotnos$¢ powietrza.

— Odporno$¢ mechaniczna - odporna na Scieranie suchg tkaning,- odporna na mycie
wodg z dodatkiem srodka myjgcego.

— Odpornos¢ na dziatanie ciepta i swiatta stonecznego - nie nadaje sie do stosowania
na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejnikéw.

— Inne - dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej zapewniajgca oddychanie $cian,-
znakomita jasnos¢ (odbicie swiatta do dwoch razy wieksze niz dla kolorow
standardowych).

Ewentualne zabrudzenia niezwlocznie usunaé miekkg ggbka i wodg z dodatkiem ptynu do
mycia naczyn.
Sktad nominalny

— Pigment - odporne na $wiatto pigmenty nieotowiowe, organiczne i nieorganiczne

— Substancja btonotwércza - mieszanina dyspersji styrenowo-akrylowej oraz dyspers;ji
winylowej

— Rozpuszczalnik - woda.

LZO
Limit zawartosci LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010). Produkt zawiera max 29g/l LZO

Farby ftalowe
Parametry techniczne:

Wydajnosé: 7-12m2/ 1l

Zawartos¢ substanciji statych: min. 65%

VOC: max. 600 g/l

Sposob nanoszenia: pedzel, watek malarski, natrysk, zanurzenie

Czas schniecia: | stopien( suchos¢ dotykowa) — 30 min.;
Il stopien (catkowite) — 3 h

Zalecana ilos¢ warstw: 1-2

Temperatura zaptonu: pow. 230C

Okres gwarancji: 12 miesiecy

Kolor: zgodny z zaktadowg kartg kolorow

Stopien potysku: potmat

Ciezar wiasciwy: najwyzej 1,6 g/cm3

Lepkos¢: umowna mierzona kubkiem Forda ®4 — 80-150 s

Norma: PN-C-81901

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Nanoszenie farb wykonuje sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk. Dobér
sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzet odpowiedniej jakosci do
wykonania robot malarskich oraz pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
Srodki transportu.

str. 53



VA
adr
Y AM

A0,
ysuo

3

¢$~'ﬁ
WP

AW

'V

=
gyl

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
Materialy do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pgkowac, skladowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

Zalecenia ogdlne — malowanie tynkéw
Roboty malarskie zewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj.
po 3-4 tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.
Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robdét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.
Powierzchnie tynkdéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowadé.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami elewacyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane Srodki ochrony skory i drég
oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych
Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy,
zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne
uszkodzenia wypehié.

Zakres robét zasadniczych
Podioze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac¢ podfoze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Wykonanie powiok na elementach stalowych.
Przygotowanie podtoza.
Przygotowanie podtoza obejmuje uzyskanie stopnia czystosci SA 2 7%.
Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z projektem.
Do zadan kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy — zapoznanie sie ze
stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podtoza i
zanieczyszczen, zgodnie z PN-I1SO 8501-1,
— nadzér nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urzadzen,
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— odbiér powierzchni do malowania z uwzglednieniem wymaganych wasciwosci
powierzchni wg ST.
Odbiér podtoza.
Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie po jej
oczyszczeniu, tzn. nie pézniej niz w 1 godz. od zakonhczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie
z odpowiednimi normami
— wyglad powierzchni okresla sie wedlug PN-ISO 8501-1,
— stopien przygotowania powierzchni okresla sie, poréwnujgc stan podioza z
fotograficznymi wzorcami wg PN-1SO 8501-1,
— chropowatos$¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, ocenia sie wg PN-EN
ISO 8503-2,
— zapylenie okresla sie wg PN-EN ISO 8502-3.
Wykonanie powtok
Gruntowa, pierwszg warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podioze nie pdzniej niz po 3 godz.
po oczyszczeniu. Wymagana projektem grubos¢ powtoki 120
Podstawowg technikg nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajgc sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzigé pod uwage nastepujgce
parametry: lepkos¢, gestosé, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie
naktadania.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania farby
oraz zgodnie z projektem. W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegaja:
— temperatura otoczenia
— wilgotnos¢ wzgledna powietrza (oba parametry konieczne dla okreslenia punktu rosy
otaczajgcego powietrza),
— temperatura podtoza,
— czas pomiedzy nakfadaniem poszczegodlnych warstw,
— grubos¢ warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duze zacieki,
suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, wyktucia igta, itp.).
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich zawarte sg w normie PN-EN
ISO 12944-7

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,\Wymaganiach ogdinych”.

6.2. Kontrola wykonania powtoki malarskiej
Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie :
— jakoéci materiatéw malarskich
— wilgotnosci i przygotowania podtoza
— stopnia skarbonizowania tynkow
— jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych oraz temperatury ich wykonania
schniecia.
— Woyniki badah jakosci materiatéw i podtozy winny potwierdzac protokoty lub wpisy do
dziennika budowy.
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujacych terminach (w temp. >=5°C): dla
farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach powtoki emulsyjne przy
kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia. Bez
Sladow pedzla lub watka.
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Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres
badan i kontroli nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:

— sprawdzenie podtoza:

— sprawdzenie podkiadéw

— sprawdzenie powtok

6.3. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robo6t malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0.5 cm.

Sprawdzenie materiatdw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych
dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami oraz z normag
PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230. Sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin. Sprawdzenie prawidiowosci powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe
warstw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych pfatkdw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnoéci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Pozostate metody badan jak opisane w poz. przedmiaru 1.010

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogoinych”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

8.2. Zgodnos¢ robét z specyfikacja techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych
fazach robot:

-po dostarczeniu na budowe materiatéw malarskich:

wymagana jakosS¢ materiatow malarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbior materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych materiatdbw z ST.Po przygotowaniu poditoza: sprawdzenie
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wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podtoza. Po wykonaniu kazdej warstwy : sprawdzenie
ciggtosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki
Do odbioru robét wykonawca przedstawia :

— zaswiadczenia jakosci materiatéw

— protokoty odbioréw czesciowych

— zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentaqa odniesienia jest:
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamaowienia dla przedmiotowego zadania,
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
— zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
— normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwaznigjsze normy i dokumenty:
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane  farbami wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
5. Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagahn prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Stolarka i slusarka budowlana
ST 01.05
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét montazowych stolarki
okiennej i $lusarki dla remont czesci elewacji (dwie Sciany) wraz z wymiang okien i robotami
towarzyszgcymi w budynku Stotowki Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej
4.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument pod Zamowienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym.
Element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit.

Roboty budowlane przy wykonywaniu fasady — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem i montazem paneli fasadowych na konstrukcji wsporczej zgodnie z
Specyfikacja techniczna.

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w
otworze budowlanym do jego oéciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnagtrz otwor budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka.

Parapet - pozioma, wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru;
podokiennik.

1.4. Zakres roboét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad montazu
elementow stolarki i Slusarki okiennej:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Slusarka aluminiowa okienna zewnetrzna.

2.1. Oknaaluminiowe 0.04 w kolorze z palety RAL 9007 — 36 sztuk.

Okna jednoramowe z aluminium cieptego powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
techniczne:
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— Oscieznice i skrzydta okienne z aluminium malowanego proszkowo.

— Profil ramy okiennej MB-70HI.

— Kolor z palety RAL 9007.

— Wszystkie szyby zespolone 4/18/4/18/4.

— Uszczelnienie dwoma uszczelkami przylgowymi.

— Klamki metalowe w kolorze stolarki okiennej.

— Woykonanie wewnetrznych obrébek blacharskich.

— Wykonanie zewnetrznych obrébek blacharskich wraz zastosowaniem warstwy
ocieplajgce;j.

— Okucia rozwierano-uchylne dolne skrzydto.

— Szyby bezbarwne.

— Podziat okna na skrzydta 1/2 na 1/2.

— Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze z palety RAL do
uzgodnienia z Zamawiajgcym o szerokosci 15 cm.

— Wspotczynnik przenikania ciepta na cate okno Uw= 1,1 W/(m2K) lub lepszy.

2.2. Okna aluminiowe - 0.04b w kolorze z palety RAL 9007.
Okna jednoramowe z aluminium cieptego powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania
techniczne:
— Oscieznice i skrzydta okienne z aluminium malowanego proszkowo.
— Profil ramy okiennej MB-70HI.
— Kolor z palety RAL 9007.
— Wszystkie szyby zespolone 4/18/4/18/4.
— Uszczelnienie dwoma uszczelkami przylgowymi.
— Klamki metalowe w kolorze stolarki okiennej.
— Woykonanie wewnetrznych obrobek blacharskich.
— Wykonanie zewnetrznych obrdbek blacharskich wraz zastosowaniem warstwy
ocieplajgce;.
— Okucia rozwierano-uchylne dolne skrzydto.
— Szyby bezbarwne.
— Podziat okna na skrzydfa 1/2 na 1/2.
— Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze z palety RAL do
uzgodnienia z Zamawiajgcym o szerokosci 15 cm.
— Wspodtczynnik przenikania ciepta na cate okno Uw= 1,1 W/(m2K) lub lepszy.
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2.3. Panele elewacyjne scian zewnetrznych z rdzeniem z welny mineralnej o grubosci
60 mm.
Ptyta warstwowa PWS-W 60.
Parametry techniczne:
— Panele warstwowe $cienne z rdzeniem z weiny mineralne;.
— Grubos¢ wetny mineralnej 60 mm.
— Gestos¢ wetny mineralnej 120 kg/m3.
— Oktadziny z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm.
— Pokrycie blach powtokami metalicznymi oraz organicznymi.
— Kolor z palety RAL ( elewacja dwu kolorowa ) — kolory elewacji do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
— Zamek kryty.
— Wspodtczynnik przenikania ciepta U 0,66 (W/m2K).
— Wyposazona w powtoki antykorozyjne takie jak poliester potysk, poliuretanowa,
PVDF, ocynk, alucynk.
— Podkonstrukcja w postaci profilu omega.
— Pozostate elementy potrzebne do prawidtowego montazu ptyt warstwowych.

2.4. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo
w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.5. Zaluzje zewnetrzne. Lamele wielkogabarytowe o wymiarach 200 mm szerokie ,
35 mm wysokie o diugosci wedtug dokumentacji rysunkowej. Wyposazone w uchwyty
o0 zmiennym kacie co 15 st.
Parametry techniczne:

— Profil wyciskany ze stopu aluminium gatunek 6060 lub 6063 stan T66 lub T6

— Zgodnie z normg PN-EN 755-9 i PN-EN 573 cz1-4.

— Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020.

— Malowanie proszkowe na kolor z palety RAL 9007.

— Wyposazone w uchwyty o zmiennym kacie ustawienia lameli (reczne), co 15 stopni.

— Szerokos¢ lameli 200 mm.

—  Wysokos¢ lameli 35 mm.

— Przekrdj lameli zamkniety.

— Zaslepki po obu stronach z aluminium w kolorze lameli.
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35

ST B200
@jwjg j\
URCZESC B URCZESC A

MOZLIWOSC MONTAZU BEZ KOMPENSATY WYDLUZEN

KARTA KATALOGOWA DLA UCHWYTOW O KACIE ZMIENNYM
DO PROFILI ST B200; ST B200A

3. SPRZET

Wymagania ogdine

Do wykonania robot nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do montazu stolarki budowlanej, paneli elewacyjnych i pozostatych
elementéw slusarki.
Zgodnie z technologig zatozong w Specyfikacji technicznej, do wykonania prac nalezy uzy¢
narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wkasciwy montaz stolarki okiennej i okuc.

— miotki,

— wkretaki,

— drabiny,

— rusztowania,

— wiertarki,

— pilarki reczne,
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— drobny sprzet pomocniczy,

— poziomica,

— piony,

— przymiar,

— $rodki transportu do przewozu materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne
technicznie srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Profile aluminiowe nalezy transportowaé w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenia ich
powierzchni oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dlugosci.
Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajgce elementy przed
zniszczeniem. Wiotkie elementy powinny zostac usztywnione.
Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie
polietylenowg. Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na
drewnianych belkach wytozonych guma. llos¢ podpér powinna gwarantowaé zachowanie
prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwréci¢ uwage czy elementy
podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkow metalu itp.
nalezy je usung¢. Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig
przesuwu przy pomocy pasow lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwrécié¢ uwage,
aby ciezar uktadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojéw poprzecznych
(wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili
zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, Snieg).
Przestrzenie fadunkowe powinny bycC czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw moggcych uszkodzi¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w $rodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosc i
zwartos¢ fadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

— Sciste ich ustawienie w rzedach

— wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

— usztywnienie rzedow za pomocg elementdéw mocujgcych i rozpierajgcych

— usztywnienie blokéw za pomocg progéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Skladowanie

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej i pozostatych elementow Slusarki powinno
sie zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w

str. 63



VA
adr
Y AM

A0,
ysuo

3

¢$~'ﬁ
WP

AW

'V

=
gyl

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Zat. nr 10-1 do SIWZ - modyfikacja

pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Profile aluminiowe podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z
innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowa¢ je na poziomych poétkach wylozonych
drewnem i gumg w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢é oddzielone
przektadkami z miekkiego drewna lub materiatu o podobnych wifasciwosciach. Punkty
podparcia powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min.
30 cm od gruntu.

Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujgce przy kontakcie z innymi, stosowanymi w
budownictwie, pozbawionymi powioki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg
utlenianie aluminium. Korozja szczegdlnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sie zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali
warstwg izolacyjng. Powyzsze uwagi nie dotyczg stali nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z
aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z miedzig i jej stopami oraz
otlowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakosci powierzchni moze byé
stosowana.

Wapno, cement oraz niektére inne materialy budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium,
szczegOlnie w warunkach duzej wilgotnosci. Mogg one byC¢ przyczyng roznych rodzajow
korozji oraz nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w
zaleznosci od gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moze réwniez by¢ przyczyng
powstawania korozji powierzchni aluminium.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robo6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, ich
zgodno$¢ z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Warunki przystapienia do montazu slusarki
Do montazu $lusarki mozna przystgpi¢ po ukohczeniu robét stanu surowego oraz przykryciu
budynku, aby nie narazac¢ jej na dziatanie opaddw.

Przygotowanie do montazu slusarki
Sprawdzenie dostarczonej slusarki
Przed przystgpieniem do osadzenia Slusarki sprawdzi¢ czy pasuje ona do otwordéw, oraz czy
nie posiada widocznych uszkodzen.
Przygotowanie osciezy
Podtoze osciezy musi byC trwate i mocne. Powierzchnia osciezy powinna by¢ gtadka, a jej
ksztatt i wymiary powinny zapewniac prawidtowe zamontowanie stolarki.
Oscieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Warstwa izolacji
powinna dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oscieza.
Wymiary slusarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w Scianie w celu:
— zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania oscieznicy,
— zmiany wymiaréw $lusarki pod wptywem temperatury i wilgoci,
— zachowania prostokagtnosci oscieznicy w wypadku ruchow konstrukcji budynku,
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— wykonania uszczelnien,

—wykonania spadkow na parapetach w celu odprowadzenia wody.
Luz na wbudowanie slusarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostat
wykonany.

Przygotowanie slusarki

Slusarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i
zanieczyszczen. Przed wbudowaniem nalezy zdjg¢ skrzydta z ram. Okna powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Montaz

Wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej aluminiowej, paneli elewacyjnych,
zaluzji elewacyjnych i pozostatych elementéw $lusarskich.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt i wytycznymi dostawcy rozwigzan
systemowych.

Producent Slusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikdw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro  wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig
PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem Ilub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu roboét wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajgca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz stali
nierdzewnej. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z
kauczuku EPDM.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania Srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci
lub zwigzki fluoru.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
Z ich przeznaczeniem.

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposob, aby:

— przenosita obcigzenia od dziatania wiatru, obcigzenie wtasne oraz inne obcigzenia
wystepujgce podczas uzytkowania,

— luz miedzy otworem w $cianie, a oknem powinien pozwala¢ na zmiane wymiaréw okna
pod wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem
ruchu konstrukcji budynku,

— okno powinno by¢ zamontowane w $cianie tak, aby nie osadzata sie na nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych,

— luz miedzy oknem, a Sciang powinien by¢ wypetniony materiatem zapewniajgcym
izolacyjnos¢ cieplng, przeciwwilgociows i akustyczna,

— parapety zewnetrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidtowe
odprowadzanie wody z opadéw atmosferycznych poza lico $ciany budynku,

— okna zewnetrze powinny by¢ usytuowane w grubosci Sciany tak, aby na wewnetrznych
powierzchniach oscieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st. C od
temperatury punktu rosy; jesli nie posiada sie takich danych okna, nalezy ustawia¢ w
srodku sSciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najblizej warstwy ocieplenia w
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przypadku izolacji na zewnagtrz Sciany, a dla Sciany wielowarstwowej w strefie
ocieplenia.

Sposéb montazu
Montaz slusarki polega na:

— montazu oscieznicy wykonywanym po pracach wykonczeniowych podtég i $cian,

— ustawieniu oscieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomocg klindw, $ciskow lub
specjalnych poduszek montazowych,

— wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposdb aby luz pomiedzy nig a sciang byt
jednakowy ze wszystkich stron,

— zamocowaniu os$cieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy
uwazac aby w czasie mocowania oscieznica nie przesunefa sie oraz nie wygieta sie),

— uszczelnieniu luzu miedzy osciezem, a ramg oscieznicy (materiat ktérym wypetniona
bedzie szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed
dziataniem wilgoci, luz powinien byé wypetniony szczelnie na catej grubosci oscieznicy,

— wykonaniu obrobek zewnetrznych odprowadzajgcych wode (parapety powinny
odprowadza¢ wode na odlegtos¢ min. 3 cm od lica $ciany, a ich spadek powinien
wynosi¢ min. 5 %; parapety powyzej 3 m diugosci powinny byé tgczone za pomoca
profili dylatacyjnych),

— wykonaniu obrébek wewnetrznych (parapet nalezy zamocowac po uszczelnieniu okna
w osciezu, na podktadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

— wykonczeniu osciezy (oscieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujgcymi z drewna
lub tworzywa — ktory powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku
mozna zastosowac specjalne listwy przyokienne),

— regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowacé, aby bez trudu zamykaty sie i otwieraty).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakoéci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzagdzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mieC¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badahn pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobéw oraz wyrobow budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidiowosé
oznakowania poszczegoélnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami komplet dokumentéw stanowig tgcznie:

— aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

— europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja

zgodnosci

Aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci oraz deklaracja zgodnoéci winny by¢é kompletne i
uwzglednia¢ wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci
wyrobow nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
jakoéciowej w oparciu o zadwiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontrola materiatéw

Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw sSwiadczagcych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatéw
przeznaczonych do jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w
szczegolnosci materiatdw do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przejs¢ badania i spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczno-
uzytkowe:

— wytrzymatosciowo-funkcjonalne, obejmujgce nodnos¢ i sztywno$é elementdw,
sprawno$¢ dziatania skrzydet, sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg
skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydet oraz prostopadtg do ptaszczyzny
skrzydet

— szczelno$ci na wode opadowa

— szczelno$¢ na infiltracje powietrza

— izolacyjnosci termicznej

— izolacyjnosci akustycznej

— antykorozyjne

— dotyczgcych materiatow i elementéw sktadowych

Kontrola w czasie wykonywania roboét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentéw oraz ze sztukg budowlana.

Kontrola w czasie odbioru robét
W czasie odbioru robot kontroli podlega:
— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg rysunkowa,
— zgodnos$c¢ ze specyfikacjg techniczng
— jakos¢ zastosowanych materiatow
— jako$¢ montazu stolarki
— jakos¢ potgczenia oscieznic z osciezami
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Pofgczenia oscieznic okien z osciezami powinny spetnia¢é wymagania dotyczace:

— rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien powinny by¢ tak dobrane, aby
odchyitki powstate podczas montazu nie zwigkszaty jego pracochtonnosci, mocowania
i potgczenia pomiedzy os$cieznicami i oSciezami powinny zapewni¢ fatwg
wymienialnos$¢ stolarki oraz by¢ odporne na wstrzgsy i uderzenia)

—szczelnoéci (potgczenia oscieznic i osciezy powinny byé tak wykonane, aby woda
sptywajgca po ich powierzchni nie mogta wnikngé w potgczenia)

— izolacyjnosci termicznej (nie powinna odbiega¢ od izolacyjnosci okien)

— izolacyjnosci akustycznej

— korozji (potgczenia powinny uniemozliwiaé przenikanie wody powodujgcej korozje)

— higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni,
grzybow, itp., nie wydzielac nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

— wilasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwiac sie,
tuszczy¢ i odbarwiac)

— trwatosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana, powinna
odznaczac sie trwatoscig 50 letnig, 25 letnig dla obiektow ustugowych).

7. _ODBIOR MONTAZU STOLARKI BUDOWLANEJ, PANELI ELEWACYJNYCH |
ZALUZJI ZEWNETRZNYCH OKIENNYCH.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

— rodzaj zastosowanych materiatéw

— prawidtowos$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuc.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
Slusarke i Scianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— odbiorowi ostatecznemu

— odbiorowi koncowemu.

7.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1.Zasady ogéine

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.
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Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych przy montazu stolarki podlegaja:
— jako$¢ i sposob osadzenia oscieznic,
— uszczelnienia szczelin miedzy ramg oscieznicy, a osciezem.

7.2. Odbior koncowy robét

7.2.1.Zasady ogoine

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej specyfikacjg techniczng =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.2.2.0dbiorowi kohcowemu przy montazu stolarki podlegaja:

— jakos¢é montazu (odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie
powinno przekracza¢ 1,5mm/m, réznica diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm - przy dtugosci elementu do 2m i 3 mm — przy dtugosci
powyzej 2 m, otwarte skrzydta nie powinny same si¢ otwierac , ani zamykac)

— szczelno$¢ stolarki (zamkniete skrzydto powinno przylega¢c réwnomiernie do
oscieznicy)

— stan okien i ram okiennych (okna nie powinny mie¢ statych zabrudzen, porysowan,
uszkodzenh mechanicznych)

— sposoOb otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢
ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydfa o inne czesci stolarki)

7.2.3.Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— Protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

zamawiajgcego
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— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
— Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentaqa odniesienia jest:
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

— zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

— normy

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzenh lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rusztowania — montaz i demontaz
ST 01.06
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét montazowych i
demontazowych rusztowan dla remontu budynku stotéwki Akademii Morskiej potozonej w
Szczecinie przy ulicy Szczerbcowej 4.

1.2. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

2. MONTAZ, DEMONTAZ | EKSPLOATACJA RUSZTOWAN

Rusztowania powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem

indywidualnym. Rusztowania powinny byé montowane zgodnie z elementéw poddanych

przez producenta badaniom na zgodnosé z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,

okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z

instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i

demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadac

wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego

odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym

podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

— wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

— dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem. Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony

komunikacyjne. Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu

komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigeksza niz 20 m, a miedzy pionami nie

wieksza niz 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow;

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku;

- posiadaé porecz ochronng,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem

umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania

oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji

producenta. Skfadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna byc¢

mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong

linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg

linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac

balustrady, od strony tej

Sciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do

konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw

metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Usytuowanie

rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
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nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa.
Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadac co najmniej:

— zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;

— zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscia powstania urazow oraz

uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych, oprécz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiadaé¢ daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia
z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem Ilub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstepow miedzy stanowiskami
pracy. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg
z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym
roboty sg wykonywane.
Montaz, eksploatacjia i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg
zabronione:

— jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;

— w czasie gestej mgty, opadow deszczu, sniegu oraz gotoledzi;

— w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych
rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie
os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony
w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta. Na pomoscie ruchomego podestu
roboczego nie powinno przebywac¢ jednoczesnie wiecej osob, niz przewiduje instrukcja
producenta. Wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie sie przez porecze,
gromadzenie wyrobdéw, materiatdbw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie sie o sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na
podeécie jest zabronione. tgczenie ze sobg dwoch sgsiednich ruchomych podestow
roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych
czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie
burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé¢ przed
jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy
okres czasu, znajdujgcy sie w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢
za pomocg recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze byc¢
dokonywana wylgcznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan
przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch
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miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan
przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione.

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
— Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
— zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
— normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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